
 

 

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 65 

 

ANEXO I 

 

ENSAYOS MÍNIMOS A CUMPLIMENTAR POR PARTE DE LAS PINTURA 

DIELÉCTRICAS O ANTICONDUCTIVAS 

 

1- Norma IRAM 2070 “Métodos de ensayo de barnices aislantes”. 

2- Norma IEC 60243-1. (Edition 3.0 2013-03) Electric strength of insulating materials 

– Test methods – Part 1: Tests at power frequencies. 

3- Ensayos de resistencia a la intemperie por envejecimiento acelerado, según 

Normas ASTM G151, G154 y G155. 

4- Ensayos de adherencia a temperatura ambiente, según Norma ASTM D 3359. 

5- Ensayo de Resistencia a la abrasión, según Norma IRAM NM 60851-3. 
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